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EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestatigen wir, dass die von uns gelieferten Produkte der Europaischen Verordnung
1907/2006 (REACH-Verordnung) entsprechen. GemaR Artikel 55 ff. REACH-VO sind besonders
besorgniserregende Stoffe (SVHC-Stoffe) durch die Mitgliedsstaaten und die Europaische Chemi-
kalienagentur zu identifizieren und ggf. in den Anhang XIV der REACH Verordnung als zulassungs-
pflichtige Stoffe aufzunehmen.

Blei (Pb) wurde mit Datum vom 27. Juni 2018 als SVHC Stoff identifiziert und in die Kandidatenliste
aufgenommen. Da Blei als Bestandsteil in unseren Produkten / Legierungen tber einem Anteil von
0,1 Massenprozent liegen kann ist eine Information verpflichtend. Der nachfolgenden Tabelle kén-
nen Sie die Bleigehalte der von uns produzierten Legierungen entnehmen.

Die ubrigen SHVC-Stoffe sind keine Legierungselemente sondern kénnen héchstens als Verunrei-
nigung in eine Legierung gelangen. Sie liegen unterhalb der definierten, max. zuldssigen Konzent-
rationen.

In massiver Form ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von einer Gefdhrdung durch Blei in den
Legierungen auszugehen. Wenn Sie die Legierungen weiterbearbeiten, befolgen Sie bitte die grund-
satzlichen Regeln der Arbeitsschutzhygiene:

> Bitte waschen Sie nach der Arbeit mit unseren Legierungen die Hande

> Essen, Trinken oder Rauchen Sie nicht in den Arbeitsbereichen.

» Entfernen Sie kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung bevor Sie Pausenrdume oder
andere Bereiche betreten.

» Bewahren Sie Lebensmittel und Getranke auerhalb des Arbeitsbereichs auf.
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» Sollte es bei der Bearbeitung der Legierung zur Staub- oder Rauchbildung kommen, tragen
Sie Atemschutz und gewahrleisten Sie eine gute Bellftung.

Sollten Sie Ruckfragen zu REACH haben, so freuen wir uns auf Ihre Riickmeldung.

Mit freundlichen GriiRen

OTTO FUCHS Diilken GmbH & Co. KG
i/

Volker Cronjager é@)&, Annli'ka Mitt

Leiter Umweltschutz und Energie Ansprechpartner REACH
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Otto Fuchs Dilken GmbH & Co. KG
HeiligenstralRe 70
41751 Viersen, Germany

Pb-Gehalt OF-Legierungen

Ausgabe 2 v. 03.02.2020

Werkstoff Kurzbezeichnung

OF-Legierung

Pb-Gehalt in [m]

(aufsteigend) min max.
CuAl10Fe3Mn2 2231 - 0,05
CuAl10Ni5Fe3 2236 - 0,05
CuAl10Ni5Fe4 2232 - 0,05
CuAl10Ni5Fe4 2233 - 0,05
CuAl11Fe6Ni6 2239 - 0,05
CuAl8 2234 - 0,05
CuAlI8Fe5Ni4Zn4Sn1 2238 - 0,1
CuAI9Ni7 2237 - 0,05
Cu-ETP 2000 - 0,005
Cu-HCP 2003 - 0,005
CuNi10Fe1Mn 2241 - 0,02
CuNi1Si 2403 - 0,02
CuNi2Si 2400 - 0,02
CuNi2Si 2401 - 0,02
CuNi3Si 2404 - 0,02
Cu-PHC 2001 - 0,005
CuSi4Zn9MnP 2289 - 0,08
CuZn10 2190 - 0,05
CuZn13AI1Ni1Si1 2207 - 0,05
CuZn15 2185 - 0,05
CuZn20 2180 - 0,05
CuZn20Mn7AI5Si1 2266 0,3 0,8
CuZn20Mn7AIl5Si1 2292 - 0,1
CuZn21Si3P 2285 - 0,10
CuZn21Si3P 2286 - 0,10
CuZn22Ni5Si3Al2Mn2Fe 2296 - 0,1
CuZn23Al6NMn4Fe3Pb 2264 0,2 0,8
CuZn26Al4Ni3Mn2Sn2Si1 2253 - 0,1
CuZn28 2172 - 0,05
CuZn28AI4Ni3Co1Si1Mn 2805 0,2 0,8
CuZn28AIl4Ni3Co1Si1Mn 2293 - 0,1
CuZn28AIl4Ni3Si1Mn 2290 - 0,1
CuZn28AI4Ni4Si1Mn 2294 - 0,1
CuZn30 2170 - 0,05
CuZn30 2173 - 0,05
CuZn30AI2Mn2Ni1FeSiSn 2299 - 0,1
CuZn30AI2Mn2Ni2Fe2 2226 - 0,10
CuZn30AI3Mn3Si1NiCr 2261 - 0,1
CuZn30AI3NMNn3SiNiCr 2260 - 0,1
CuZn30AIl4Ni3Co1 2267 0,3 0,8
CuZn31Ni7Al4Si2Fe 2278 - 0,1
CuZn31Si1 2268 - 0,8
CuZn31Si1 2269 - 0,10
CuZn31Si1 2270 0,10 0,30
CuZn32AI3Mn2NiSi 2295 - 0,1
CuZn33 2167 - 0,05
CuZn33Pb1,5AlAs 2279 1,2 1,7
CuZn33Pb1AISiAs 2274 0,4 0,9
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Otto Fuchs Diilken GmbH & Co. KG
Heiligenstrale 70
41751 Viersen, Germany

Pb-Gehalt OF-Legierungen

Ausgabe 2 v. 03.02.2020

Werkstoff Kurzbezeichnung OF-Legierung Pb-Gehalt in [m]
(aufsteigend) min. max.
CuZn34Sn 2287 - 0,1
CuZn35Mn2Ni2FeSi 2297 - 0,1
CuZn35Mn2Si 2218 0,5 0,9
CuZn35Ni3Mn2AIPb 2202 0,2 0,8
CuZn35Pb1,5AlAs 2273 1,2 1,6
CuZn36 2164 - 0,05
CuZn36 2165 - 0,05
CuZn36As 2764 - 0,05
CuZn36Mn3PbSi 2254 0,4 1,3
CuZn36Mn3Si 2257 - 0,25
CuZn36Pb2As 2162 1,7 2,8
CuZn36Pb2As 2562 1,7 2,8
CuZn36Pb3 2362 2,5 3,5
CuZn36Sn1Pb 2256 0,2 0,6
CuZn37 2163 - 0,1
CuZn37AlMNMnFeNiCr 2208 - 0,1
CuZn37Mn3AI2PbSi 2210 0,2 0,8
CuZn37Mn3AI2PbSi 2211 0,2 0,8
CuZn37Mn3AI2PbSi 2220 0,6 0,9
CuZn37Mn3AI2Si 2291 - 0,1
CuZn37Pb0,5 2363 0,1 0,8
CuZn37Pb0,5As 2465 0,1 0,8
CuZn37Pb0,5As 2565 0,1 0,8
CuZn37Pb2 2370 1,6 2,5
CuZn38As 2765 - 0,2
CuZn38NMn1Al 2203 - 1,0
CuZn38Mn2NiSi 2216 0,6 0,9
CuZn38Pb1 2161 0,8 1,6
CuZn38Ph2 2361 1,6 2,5
CuZn39Mn1AIPbSi 2206 0,2 0,8
CuZn39Pb0,5 2360 0,2 0,8
CuZn39Pb0,5 2660 0,2 0,8
CuZn39Pb2 2159 1,6 2,5
CuZn39Pb3 2558 3,0 3,5
CuZn39Pb3 2158 2,5 3,5
CuZn39Pb3 2358 2,5 3,5
CuZn39Ph3 2458 2,5 3,5
CuZn40 2160 - 0,2
CuZn40AI2Mn2Si 2212 0,2 0,3
CuZn40Mn1Pb1AIFeSn 2209 0,8 1,6
CuZn40Mn2Fe1 2204 - 0,5
CuZn40Pb2 2357 1,6 2,5
CuZn40Pb2 2457 1,6 2,5
CuZn40Pb2 2557 1,6 2,5
CuZn40Pb2 2657 1,6 2,5
CuZn42 2154 - 0,2
CuZn42 2157 - 0,2
CuZn43Pb1Al 2156 0,8 1,6
CuZn43Pb2 2155 1,6 3,0
CuZn5 2195 - 0,05
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Heiligenstralte 70
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OF-Legierung | Werkstoff Kurzbezeichnung Pb-Gehalt in [m]
(aufsteigend) min. max.
2000 Cu-ETP - 0,005
2001 Cu-PHC - 0,005
2003 Cu-HCP - 0,005
2154 CuZn42 - 0,2
2155 CuZn43Pb2 1,6 3,0
2156 CuZn43Pb1Al 0,8 1,6
2157 CuZn42 - 0,2
2158 CuZn39Pb3 2,5 3,5
2159 CuZn39Pb2 1,6 2,5
2160 CuZn40 - 0,2
2161 CuZn38Pb1 0,8 1,6
2162 CuZn36Pb2As LT 2,8
2163 CuZn37 - 0,1
2164 CuZn36 - 0,05
2165 CuZn36 - 0,05
2167 CuZn33 - 0,05
2170 CuZn30 - 0,05
2172 CuZn28 - 0,05
2173 CuZn30 - 0,05
2180 CuZn20 - 0,05
2185 CuZn15 - 0,05
2190 CuZn10 - 0,05
2195 CuZn5 - 0,05
2202 CuZn35Ni3Mn2AIPb 0,2 0,8
2203 CuZn38Mn1Al 5 1,0
2204 CuZn40Mn2Fe1 - 0,5
2206 CuZn39Mn1AIPbSi 0,2 0,8
2207 CuZn13AIMNi1Si1 = 0,05
2208 CuZn37AlMMnFeNiCr - 0,1
2209 CuZn40Mn1Pb1AIFeSn 0,8 1,6
2210 CuZn37Mn3AI2PbSi 0,2 0,8
2211 CuZn37Mn3AI2PbSi 0,2 0,8
2212 CuZn40AI2Mn2Si 0,2 0,3
2216 CuZn38Mn2NiSi 0,6 0,9
2218 CuZn35Mn2Si 0,5 0,9
2220 CuZn37Mn3AI2PbSi 0,6 0,9
2226 CuZn30AI2Mn2Ni2Fe2 - 0,10
2231 CuAI10Fe3NMn2 5 0,05
2232 CuAIl10Ni5Fe4 - 0,05
2233 CuAI10Ni5Fe4 - 0,05
2234 CuAl8 - 0,05
2236 CuAl10Ni5Fe3 - 0,05
2237 CuAlI9Ni7 - 0,05
2238 CuAlIl8Fe5Ni4Zn4Sn1 - 0,1
2239 CuAl11Fe6Ni6 . 0,05
2241 CuNi10Fe1Mn - 0,02
2253 CuZn26AI4Ni3Mn2Sn2Si1 - 0,1
2254 CuZn36Mn3PbSi 0,4 1,30
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OF-Legierung | Werkstoff Kurzbezeichnung Pb-Gehalt in [m]
(aufsteigend) min. max.
2256 CuZn36Sn1Pb 0,2 0,6
2257 CuZn36Mn3Si - 0,25
2260 CuZn30AI3Mn3SiNiCr - 0,1
2261 CuZn30AI3Mn3Si1NiCr - 0,1
2264 CuZn23Al6Mn4Fe3Phb 0,2 0,8
2266 CuZn20Mn7AI5Si1 0,3 0,8
2267 CuZn30AI4Ni3Co1 0,3 0,8
2268 CuZn31Si1 - 0,8
2269 CuZn31Si1 - 0,10
2270 CuZn31Si1 0,10 0,30
2273 CuZn35Pb1,5AlAs 1,2 1,6
2274 CuZn33Pb1AISiAs 0,4 0,9
2278 CuZn31Ni7Al4Si2Fe i 0,1
2279 CuZn33Pb1,5AlAs 1,2 1,7
2285 CuZn21Si3P - 0,10
2286 CuZn21Si3P - 0,10
2287 CuZn34Sn - 0,1
2289 CuSi4Zn9MnP - 0,08
2290 CuZn28AI4Ni3Si1NMn - 0,1
2291 CuZn37Mn3AI2Si - 0,1
2292 CuZn20Mn7AIl5Si1 - 0,1
2293 CuZn28AI4Ni3Co1Si1Mn - 0,1
2294 CuZn28AIl4Ni4Si1NMn - 0,1
2295 CuZn32AI3Mn2NiSi - 0,1
2296 CuZn22Ni5Si3Al2Mn2Fe - 0,1
2297 CuZn35Mn2Ni2FeSi - 0,1
2299 CuZn30AI2Mn2Ni1FeSiSn - 0,1
2357 CuZn40Pb2 1,6 2,5
2358 CuZn39Ph3 2,5 3,5
2360 CuZn39Ph0,5 0,2 0,8
2361 CuZn38Pb2 1,6 2,5
2362 CuZn36Pb3 2,5 3,5
2363 CuZn37Pb0,5 0,1 0,8
2370 CuZn37Pb2 1,6 2,5
2400 CuNi2Si - 0,02
2401 CuNi2Si - 0,02
2403 CuNi1Si - 0,02
2404 CuNi3Si - 0,02
2457 CuZn40Pb2 1,6 2,5
2458 CuZn39Pb3 2,5 3,5
2465 CuZn37Pb0,5As 0,1 0,8
2557 CuZn40Pb2 1,6 2,5
2558 CuZn39Ph3 3,0 3,5
2562 CuZn36Pb2As 1,7 2,8
2565 CuZn37Pb0,5As 0,1 0,8
2657 CuZn40Pb2 1,6 2,5
2660 CuZn39Phb0,5 0,2 0,8
2764 CuZn36As - 0,05
2765 CuZn38As = 0,2
2805 CuZn28AIl4Ni3Co1Si1Mn 0,2 0,8
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